FDV-dokumentasjon
Leca® blokker

Prosjektinformasjon

Vegger av Leca Blokker

Identifikasjon av vegg(er):

Vegg i akse:

Entreprengr/utfarende:

Tegningsnummer/revisjon:

Prosjekt/adresse:

Produkt- og materialinformasjon

Leca blokker:

Mortel *) til muring og pussing:

Universalblokk 1003 1503 2003 250 3
Basicblokk 1503 20003 25003

Lettveggsblokk 118 O

Finblokk 1003 1503 2003

Isoblokk 250 0 300 O 350 O3 Fasadeblokk O
Lydblokk 1753 25003

Annet

Murmgrtel: M5 O KC 35/65 3
Blokklim O Stone Fix 3 (kun for Leca Lettvegg)

Puss inne: KC 35/65 0 KC 50/50 O Fiberpuss
weber Sparkel O

Puss ute: Slemmemagartel O Fiberpuss O

Leca blokker

Informasjon om produkter og anbefalt utferelse finnes pad www.leca.no og i
vare brosjyrer Leca Byggebok, Leca Teknisk Handbok og Leca Fasadeblokk.

Informasjon finnes pa www.weber-norge.no. Mur- og pussmaertler er

Mur- og pussmortel:

www.weber-norge.no

merkepliktige, og sikkerhetsdatablad (tidligere kalt HMS datablad) finnes pa

Pussing av Leca:

Alle Leca blokker brukt utenders méa paferes puss og overflatebehandling
dersom veggen skal veere slagregntett. weber.base 261 Fiberpuss med
tilherende sluttbehandling er var anbefalte pusslgsning for alle Leca blokker
utvendig over bakken. Dersom andre sluttbehandlinger er brukt, ma
vedlikehold avklares i henhold til leverandgrens anvisninger. Se utfgrlig
beskrivelse om Weber Fiberpuss system pa www.weber-norge.no

Maling av Leca: Generelt anbefales kun

bruk av diffusjonsdpne malinger, fgrst og fremst

silikatmaling. Malinger basert pa akryl, lateks eller pliolite anbefales generelt
ikke pa Leca murverk. Mer informasjon finnes pa www.weber-norge.no
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Anvisninger for drift og vedlikehold

Innfesting i Leca vegger Til feste i Leca vegger anbefales spesielle festeplugger. Kontakt din forhandler
for mer informasjon. Aktuelle leverandgrer av festemidler er:

Motek www.motek.no  Christiania Spigerverk www.spigerverket.no
Wirth www.wuerth.no Tingstad www.tingstad.no
Embhart Sjong www.emhart.com Gunnebo-Anja www.gunneboanja.no
Essve Norge www.essve.no

Reparasjon av Leca Mindre skader pa Leca blokker kan repareres med weber Murmgrtel M5.
blokker Reparasjon av stgrre skader bar vurderes av fagfolk i hvert enkelt tilfelle.
Reparasjon av puss Skader i puss repareres generelt med pusstyper tilsvarende den som er brukt

opprinnelig. For mer informasjon se www.weber-norge.no

Rengjering av puss inne og | Y ttervegger pusset med Webers fiberpuss og anbefalt sluttbehandling kan sta
ute i inntil 20-30 ar uten behov for vedlikehold. Det anbefales allikevel en lett
fasadevask ved behov som for eksempel. stav, ujevn nedsmussing eller
lignende. Nedsmussing har liten innvirkning pa veggens tekniske tilstand.
Bruk svake ngytrale vaskemidler med vannslange med vanlig trykk og kost.
Unnga bruk av hgytrykksspyling og steaming med varmt vann. For mer
informasjon se www.weber-norge.no

Vedlikehold av maling Oppfrisking: Etter ca. 10 ar kan malingen “forsterkes”/friskes opp med
utvendig pafering av weber.ton 301 Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Fargen vil bli
en nyanse markere. Pafgres med rull eller kost.

Ommaling kan skje etter 20-30 ar eller ved behov. Viktig & rengjere flatene
fagr maling. Malingens egenskaper opprettholdes selv ved flere ommalinger
(beholder diffusjonsapenheten).

Se mer informasjon pa www.weber-norge.no

Silikatpuss vedlikehold: Silikatpuss krever ikke noe spesielt vedlikehold bortsett fra en vask en gang i
mellom eller ved behov. Kan overmales med Silikatmaling. Se mer
informasjon pa www.weber-norge.no

Fjerning av graffiti: Graffiti/tagging er generelt vanskelig a fjerne. Et alternativ er & male over
partiet, men da er risikoen stor for & fa fargeforskjell mellom gammel og ny
maling. Det anbefales & kontakte egne spesialfirma pa graffitifierning. Se mer
informasjon pa www.weber-norge.no

Fjerning av alger/granske: |Alger er vanligvis grenne, men de kan ogsa ha andre farger som red, brun
eller blagra. Algeveksten er sveert vanlig pa steinoverflater som er fuktige over
lengre tid. Algeveksten behandles med Kilorin eller saltbaserte ugressdrepere
som spreytes pa i egnet dosering. Etter noen dagers virketid vaskes
vegdflaten ren, og behandlingen gjentas ved behov. Se mer informasjon pa
www.weber-norge.no

Fjerning av svertesopp: Svertesopp ser ut som smé svarte prikker som forekommer pa alle overflater
som er utsatt for fukt og manglende oppterking. Kan forbygges ved at flatene
vaskes hvert 3.- 4. ar. Ved fjerning av svertesopp kan flere metoder benyttes.
Vasking med vann tilsatt 5% klor fierner soppen. Arlig vask av huset med et
fasadevaskemiddel og forsiktig etterspyling med hageslange er ogsé et
alternativ. Det beste alternativet er bruk av hydrogenperoksid. Her er det viktig
a folge leverandgrens bruksanvisning og sikkerhetstiltak. Se mer informasjon
pa www.weber-norge.no.
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Behandling av avfall

Levering av avfall Leca blokker kan gjenbrukes enten som fylimasse eller ved at blokkene
males opp og blir ravare i produksjonen av nye Leca blokker. Gjenbruk av
Leca som fylimasse er en vanlig mate a gjenbruke Leca pa!

For mer informasjon om Leca Isoblokk og avfallshandtering, se
dokumentet «Miljgforhold knyttet til ombygging/ riving av eldre vegger av
Leca Isoblokk»

Avfallskode og Leca blokker er i seg selv ikke klassifisert som farlig avfall.
avfallsstoffnummer Ved riving av Leca blokkvegger ber vi om at man forholder seg til FDV
informasjonen for de mur-, puss- og malingsmaterialer som er benyttet i
veggen.

Avfallskode for Leca blokker uten PUR-skum: 17 01 01 betong
Avfallskode for PUR-skum i Leca Isoblokk: 17 02 03 plast

Oppdatert okt.2018
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